CasaNova

Faszination Bodenbeldge

BAUTECHNIK

TOP

G1ps-
Spachtelmasse

ZUM FLACHENAUSGLEICH
VON ESTRICHEN UND BETONBODEN

m Bis 20 mm in einem Arbeitsgang

m Selbstverlaufend und pumpfahig

m Sehr glatte, porenarme Oberflachen

m Nahezu spannungsfrei

m Keine Wartezeit nach Grundierung von
calciumsulfatgebundenen Untergriinden

VERWENDUNGSZWECK

Selbstverlaufender und pumpféhiger Bodenausgleich fiir Schichtdicken von
1 - 20 mm in einem Arbeitsgang. Zur Erstellung normgerechter Untergriinde
fiir die Aufnahme von Bodenbeldgen. TOP Gips-Spachtelmasse ist einsetzbar
auf Estrichen, Beton, Fliesen und Platten, Naturstein und Terrazzo sowie
mineralischen Altuntergriinden mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoff-
resten. Im System mit TOP Mehrschicht Elastik Parkettkleber unter Parkett
geeignet. TOP Gips-Spachtelmasse nicht als Estrich oder Nutzboden verwen-
den. Nur fiir den trockenen Innenbereich. Ab 1 mm Schichtdicke stuhlrollen-
geeignet bei Belastung mit Rollen gemdR DIN EN 12529. Auf beheizten FuR-
bodenkonstruktionen einsetzbar.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergriinde miissen den Anforderungen der ATV DIN 18 365 ,Bodenbelags-
arbeiten” bzw. der ATV DIN 18 356 ,Parkettarbeiten” entsprechen. Sie miis-
sen inshesondere sauber, dauertrocken, riss-, als auch trennmittelfrei sein.
Dariiber hinaus ist von zementdren Untergriinden evtl. vorhandene Zement-
schldmme mit geeigneten Maschinen zu beseitigen. Calciumsulfatgebundene
Estriche grundsdtzlich anschleifen und absaugen. Dichte, glatte Untergriin-
de, wie z.B. Platten und keramische Fliesen grundreinigen und anschleifen.
Die jeweiligen sach- und fachgerecht aufbereiteten Untergriinde sind mit
geeigneten Vorstrichen/Grundierungen vorzubehandeln. Bei calciumsulfat-
gebundenen Untergriinden kann auf die Trocknungszeit des Vorstriches ver-
zichtet und direkt mit TOP Gips-Spachtelmasse iiberspachtelt werden.
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TOP Gips-Spachtelmasse
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GESUNDHEIT

VERARBEITUNG

In einem sauberen Anriihrtopf 4,5 - 5,0 | klares Wasser vorlegen und 25 kg
TOP Gips-Spachtelmasse bei max. 600 U/Min. klumpenfrei anriihren. Spach-
telmasse mit Gléttkelle oder Rakel in gewiinschter Schichtdicke auftragen.
Nicht saugféhige, mineralische Untergriinde und Gussasphaltestriche mind.
2 mm dick spachteln. Bei Schichtdicken iiber 10 mm bis max. 20 mm 30 %
feuergetrockneten Quarzsand der Kérnung 0 - 2 mm beimischen.

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m? je 1 mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: ca. 25 Minuten

Begehbar: nach ca. 3 Stunden

Belegreif: nach ca. 24 Stunden bis 3 mm Schichtdicke; je weiteren mm
Schichtdicke 24 Stunden zusétzlich

Es ist moglich auf der TOP Gips-Spachtelmasse eine Verklebung mit dem TOP
Mehrschicht Elastik Parkettkleber durchzufiihren. Vorstehende Zeitangaben
werden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt. Bei ande-
ren Klimabedingungen tritt eine Verkiirzung/Verldngerung der Abbindung
und Trocknung ein.
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BAUTECHNIK

WICHTIGE HINWEISE

e Nicht mit anderen Ausgleichmassen vermischen.

e Bei der maschinellen Verarbeitung der TOP Gips-Spachtelmasse darauf ach-
ten, dass das Misch- und Fordersystem frei von zementdren Riickstanden
ist.

¢ Anbruchgebinde dicht verschlieRen und schnell aufbrauchen.

o Frische Ausgleichfléche vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schiit-
zen.

e Nicht im Nass- oder AuRenbereich einsetzen.

e Auf Span- und 0SB-Platten bis max. 3 mm Schichtdicke einsetzbar.

o Idealerweise Spachtelarbeiten zwischen 15 °C - 25 °C Raumtemperatur
und unter 75% rel. Luftfeuchtigkeit durchfiihren.

Folgende Merkblatter sind zu beachten:

e Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfléche von Anhydrit-
flieRestrichen” des Bundesverbands Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf
(www.beb-online.de).

o Beurteilung und Behandlung der Oberfléchen von Calciumsulfat-FlieR-
estrichen” des Industrieverbandes Werkmortel e.V., Duisburg

o Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden” des Bundesverbands Est-
rich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf.

e Vorbereitung von Estrichen fiir Bodenbelagarbeiten” des Industrieverban-
des Werkmortel e.V., Duisburg.

o Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden” Merkblatt TKB-8, Indust-
rieverband Klebstoffe, Diisseldorf.

GEBINDEGROSSE

25 kg
LAGERFAHIGKEIT

12 Monate kiihl und trocken.

PRODUKTSICHERHEIT

Chromatreduziert. Enthdlt Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch,
deshalb Haut und Augen schiitzen. Bei Beriihrung griindlich mit Wasser spii-
len. Bei Augen-kontakt zusdtzlich Arzt aufsuchen. Schutzhandschuhe tragen.
Wahrend und nach der Verarbeitung und Trocknung fiir griindliche Beliiftung
sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wadhrend der Verarbeitung dieses Pro-
duktes ist zu vermeiden. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit
Wasser und Seife. Informationen fiir Allergiker unter: +49 (2338) 1468.

Fiir Kinder unzugdnglich aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewdsser
oder Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhdltlich.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehartete Pro-
duktreste als hausmiilldhnlichen Gewerbeabfall - Baustellenabfall entsorgen.
Europdische Abfallschliisselnummer (EAK): 17 01 06 Beton
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FINALER HINWEIS

Die vorstehenden Angaben, inshesondere Vorschldge fiir die Verarbeitung
und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und
Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der auRerhalb
unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in
jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte
fir die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.
Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer miindlichen
Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder
grobe Fahrldssigkeit zur Last féllt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen
Merkblatts verlieren alle vorherigen Angaben ihre Giiltigkeit.
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Brandverhalten

Freisetzung korrosiver Substanzen
pH-Wert >7
Wasserdampfdurchléssigkeit NPD
Druckfestigkeit c40
Biegezugfestigkeit F10
Trittschallisolierung NPD

A2-S1
CA

Schallabsorption NPD
Waérmeddmmung NPD
Chemische Bestandigkeit NPD

RIGROMONT GmbH
D-58339 Breckerfeld
Telefon +49 (2338) 1468
www.casanova-boden.de



